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Einfuhrung — Anforderungen an Auf3enwande
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Unterschiedliche Konstruktionsprinzipien von AuSenwanden bendtigen entsprechend ihrem Wetterschutzsystem eine
Differenzierung. Mit Holzfaser-Dammplatten verwirklichte AuSenwande kdnnen wie folgt eingestuft werden:

» Mit hinterlufteter Vorhangfassade

e Mit Warmedamm-Verbundsystem

Als Bauart fur die Wande kommt hauptsachlich die Holztafelbauart zum Einsatz. Derartige Wande werden im Regelfall
werkseitig vorgefertigt. Die Aussteifung der Wandscheiben wird von Plattenwerkstoffen bernommen. STEICO Holzfaser-
Dammplatten kdnnen gem. der deutschen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-826 zur Aussteifung mit angesetzt
werden. Massivholzsysteme runden die konstruktiven Mdglichkeiten ab.

Die konstruktiven Anforderungen an AufRenwande ergeben sich im Wesentlichen aus dem Wetterschutz, dem Warme-
schutz und der Abtragung von Gebaudelasten. Luftdichtigkeit gepaart mit dampfdiffusionsoffener Bauweise tritt vermehrt
in den Vordergrund.

Bei freistehenden Einfamilienhausern (EFH) mit nicht mehr als zwei Geschossen werden in der Regel keine brandschutz-
technischen Anforderungen gestellt. Generell sind die Anforderungen entsprechend den Landesbauordnungen zu prufen
und einzuhalten.

| SCHALLSCHUTZ

AulRenwande von Aufenthaltsraumen haben bezlglich der
Schallddammung zwei Funktionen zu erfullen:

DIN 4109-1, Tabelle 7
Anforderungen an die Luftschallddmmung von Au3enbauteilen

1 den Schallschutz gegentber Aufsenlarm Raumarten
2 den Beitrag der Schallddmmung als flankierendes Bautell Agir;;zai:&
zwischen Aufenthaltsraumen im Gebaudeinneren zu 3 Wohnungen,
. Larm- ~Mal- Bettenraume | "y - S
minimieren cgel- geblicher in Kranken- unasraume Blroraume?
. . . E 9¢ h Aufenlédrm- | stationen und | . gh b u.a.
Die relevante Grof3e zur Darstellung der Schallddmmung ereic pegel” Sanatorien | I Beherber-

. . gungsstatten,
zwischen dem Auf3enbereich und den Wohn- und Aufent- Unterrichts-
haltsraumen ist nach DIN 4109, Teil 1, das gesamte bewertete réume u. a.
Schallddmm-MaR R’y 4es der Aulenwand. dB(A) erf. R',, ., des Auenbauteils in dB

, , ‘ I bis 55 35 30 -
Die Berechnung von R',, g erfolgt nach DIN 4109, Teil 2. 0 6-60 Py 30 30
Die generelle Anforderung an die Luftschallddmmung von I 61-65 40 35 30
Auflenbauteilen listet Tabelle 7 aus DIN 4109, Teil 1 auf. IV 66-70 45 40 35

% 71-75 50 45 40
\ 76-80 o 50 45
Vil >80 &) b 50

a) An Auflenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende AufSen-
larm aufgrund der in den Rdumen ausgelibten Tatigkeiten nur einen
untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

b) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen Gegebenheiten
festzulegen.
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Einfuhrung — Anforderungen an Auf3enwande

Mit Einfuhrung der neuen DIN 4109 wurde das Nachweis-
verfahren Uberarbeitet. Dabei ist die Ermittlung der schall-
technischen Anforderungen in Abhangigkeit des vorhan-
denen Auf3enlarmpegels und der Raumnutzung prazisiert
worden. Korrekturfaktoren wie die Grofse der schallubertra-
genden AufRenflache zum Raumvolumen (Faktor K,,) sind
desweiteren zu berlcksichtigen.

Sind die Anforderungen festgelegt, so ist die Art von
Bauteilen zu wahlen, die dem rechnerischen Nachweis
gerecht werden. Fir die STEICO Aufsenwand finden Sie
diese in vorliegendem Planungsheft mit der Angabe des
bewerteten Schallddmm-Maf3es R,,. Nach Festlegung des
Schallddmm-Mafes R,, der Einbauten, wie z.B. der Fenster
als auch deren Einbausituationen, erfolgt die Berechnung
der resultierenden Schalldammung (R'y, ges)-

Der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen ist unter
folgender Bedingung gegeben:

R’w,ges - 2 dB = erf. RIW,QES + KAL

Schallbricken, besonders bei Haustrennwanden, sind unter
allen Umstanden zu vermeiden. Die hohen Anforderungen
an den Schallschutz bei Haustrennwanden lassen sich in der
Regel nur mit Doppelwanden erflllen. Siehe DIN 4109-1
Tabelle 3

DIN 4109 - 1 Tabelle 3

Einfamiilien-, Reihenhausern

und zwischen Doppelhdusern erf. R'w [dB]

Unterstes Geschoss
Haustrennwande zu (Keller bzw. EG) =59
Aufenthaltsrdumen Jedes weitere Geschoss 562

Uber Keller bzw. EG =

| BRANDSCHUTZ

Bei freistehenden Einfamilienhausern werden im Regelfall
keine brandschutztechnischen Anforderungen gestellt.
Generell sind die landesspezifischen Festlegungen der
jeweils gultigen Landesbauordnungen zu beachten. Werden
Anforderungen gestellt, so decken feuerhemmende Kon-
struktionen, also Konstruktionen, die nach DIN 4102 in

die Feuerwiderstandsklasse F30-B eingestuft werden, den
grofsten Teil der fur den Holzbau interessanten Aufsenbau-
teile ab. Auch héhere Feuerwiderstandsklassen (F60-B,
F90-B) sind ohne Probleme realisierbar.

Grundsatzlich werden bei AufSenwanden zwischen raumab-
schlieBenden und nichtraumabschlieSenden Konstruktionen
unterschieden. RaumabschlieSende Konstruktionen werden
im Brandfall nur einseitig vom Feuer belastet. AufSenwande
mit einer Breite bis zu Tm werden definitionsgemaf als
nichtraumabschliefende Konstruktion eingestuft, d. h. dass
eine beidseitige Feuerbeaufschlagung maglich ist. Zulassige
Druckspannungen in den Holzstandern sind bei tragenden

Konstruktionen zu beachten, so dass im Brandfall auch die
Tragfahigkeit erhalten bleibt. Damit auch im realen Brandfall
die geforderte Feuerwiderstandsklasse der Aufsenwand
erflllt bleibt, missen alle angrenzenden und aussteifenden
Bauteile der selben Feuerwiderstandsklasse entsprechen.

Bei einer Gebaudeabschluss-
wand werden in der Regel — F90
an die Doppelwand die F30 “«—
Anforderung F30-B bei einer
Brandbeanspruchung von

innen und F90-B bei einer F90 «—
Brandbeanspruchung von —> F30
aufsen gestellt.

| sSTATIK

Wandscheiben leiten die standigen und veranderlichen Verti-
kallasten (resultierend aus Eigengewicht, Verkehrslasten,
Schnee, Wind) und die Horizontallasten aus Wind in die
Unterkonstruktion weiter. Das Zusammenwirken von
Rahmen und Stielen und der auf ihnen befestigten Beplan-
kungsmaterialien, die zur Aussteifung geeignet sind, ermdg-
licht die Weiterleitung der Krafte. Zur Aussteifung stehen
Beplankungen wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten,
Holzwerkstoffplatten wie z.B. Flachpressplatten, OSB, BFU
zur Verfugung. Fur die Wandstiele werden in der Regel
technisch getrocknete Vollholzstiele, STEICO LVL R oder
Stegtrager eingesetzt. Stegtrager sollen bzgl. des Warme-
schutzes zwischen den Gurten eine Dammung aufweisen.

| WARMESCHUTZ IM WINTER

Mit der Energieeinsparverordnung ist fir das gesamte
Gebdude der Nachweis der Gesamtenergieeffizienz erfor-
derlich. Die Orientierung der Hauptfassade zur Sonne und
die Kompaktheit des Gebaudes sind von Bedeutung. Der
Energiebedarf auf Grundlage des baulichen Warmeschutzes
und der Anlagentechnik wird ermittelt.

Empfehlungen fiir U-Werte von AuBBenwéanden im Altbau

Vorgaben nach EnEV 2014 <0,24 W/(m?*K)

fur zukunftsweisende Sanierung <0,20 W/(m?*K)

Empfehlungen fiir U-Werte von Aulenwanden im Neubau

fr zukunftsweisenden Neubau <0,17 W/(m? *K)

Passivhaus

<0,15 W/(m?*K)

Bei der Ermittlung des Energiebedarfs fur Gebaude werden
Warmebricken mit berlcksichtigt.

Diese werden entweder pauschal angenommen und mit
einem Warmebruckenzuschlagswert AUy berticksichtigt,
oder detailbezogen berechnet was tendenziell zu besseren
Ergebnissen flhrt.
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Der Warmebrickenzuschlag AUyg wird auf die Gesamt-
gebaudehille angewandt und zum U-Wert des Bauteils
addiert.

Die Hohe des Warmebrickenzuschlags ist abhangig von der
Detailausbildung. Der allgemeine Warmebrickenzuschlag
betragt AUyg = 0,1W/(m3K), welcher bei entsprechender
Uberddmmung auf bis zu AUy = 0,03 W/(m?K) reduziert
werden kann. Weitere Informationen sind im Warme-
brickenkatalog Beiblatt 2 der DIN 4108 enthalten.

Wird das mit min. 120 mm STEICOf/ex 036 gedammte
Standerwerk mit nachfolgenden Platten Gberdammt
und die Gbrigen Randbedingungen gem. Beiblatt 2 der
DIN 4108 eingehalten, kann der Warmebruckenzuschlag
AUy = 0,03 W/(m?2K) angenommen werden.

Warmebriickenzuschlag AUyg = 0,03 W/(m?K)

STEICOprotect M >100mm
STEICOspecial >100mm
STEICOuniversal dry > 80mm
STEICOspecial dry > 80mm
STEICOprotect M >100mm
STEICOprotect M dry > 80mm

Tipp: Fir spezielle Anschlusssituationen wie z.B. ,Fenstertur auf
unterseitig gedammter Bodenplatte auf Streifenfundament” sind der E
DIN 4108 Bbl.2:2017-11 gesonderte Zuschlage wie z.B. 0,05 W/(m?K)

zu entnehmen.

I FEUCHTESCHUTZ

Der Nachweis des dauerhaft wirksamen Wetterschutzes der
Holz-AuRenwand muss gemafs dem allgemeinen Stand der
Technik gegeben sein. Eine dem gewahlten System
angepasste durchgehende Luft- und Winddichtigkeitsebene
ist Grundvoraussetzung flr tauwasserfreie Konstruktionen
und Einhaltung der Gefahrdungsklasse 0 fir die tragenden
Holzbauteile.

Im Sockelbereich ist die Wahl der entsprechenden Sockel-
detailausbildung fur die Gefahrdungsklasse 0 erforderlich.
Ausreichende Spritzwasserschutzabstande sind im AufRenbe-
reich zu berlcksichtigen (=300 mm). Schwindbewegungen
der Holz-Unterkonstruktion, dies im Besonderen im Decken-
bereich, sind konstruktiv aufzunehmen, so dass sich diese
nicht auf die fir den Wetterschutz verantwortliche Auf3en-
schicht auswirken. Beim Anschluss der Dachkonstruktion an
die AuRenwand muss der Schutz vor eindringendem Wasser
durch sorgfaltiges Abdichten gegeben sein.

Bei vorgehangten hinterlifteten Fassaden muissen aus-
reichende Be- und Entliftungsebenen gegeben sein.
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Die Forderung nach Hinterllftung ist erfillt, wenn:

Hinterluftungsebene =20mm

Mind. 50 cm? je Meter Wandlange.
Die Be- und Entliftung muss auch an
Durchdringungen (z. B. Fenster)
gewabhrleistet sein.

Be- und Entliftungsoff-
nungen

Quelle: Fachregel 01 "AufSenwandbekleidungen aus Holz"
Holzbau Deutschland / Bund deutscher Zimmermeister

Bei Mauerwerk-Vorsatzschalen ist eine mindestens 40 mm
dicke Hinterliftungsebene gefordert. Die Planung von
Entwasserungsoffnungen nach DIN 1053-1 ist zu beachten.
STEICOuniversal / STEICOspecial ist vor Montage der
MW-Vorsatzschale mit einer diffusionsoffenen Wandbahn,
die fur diese Anwendung ausgelobt wird, zu bekleiden.
Dies kann bei Verwendung von STEICOsafe entfallen, da
die wasserflhrende Bahn direkt auf der Holzfaserplatte
aufgebracht ist.

Um dauerhaft tauwasserfreie Konstruktionen zu gewahr-
leisten, soll der Dampfdiffusionswiderstand auf der
Warmseite der Konstruktion etwa 10 mal so grofs sein wie
auf der AufRenseite. Geeignete Holzwerkstoffplatten oder
Folienmaterialien erflllen in Kombination mit STEICO
Holzfaser-Dammplatten dieses Kriterium. Bei den innen-
liegenden Materialien sind dichte Stofstellen und Anschluss-
fugen dauerhaft auszufthren.

Der Einsatz sorptionsfahiger Holzfaser-Dammstoffe
erschlieSt zudem die Mdglichkeit, Feuchte in der Flache zu
puffern. AufBenwandkonstruktionen mit STEICO Holzfaser-
Dammplatten sind aufSenseitig diffusionsoffen. Ein erhdhtes
Sicherheitspotential ist durch hohe Verdunstungsreserven
gegeben, so dass auch schadliche Feuchtigkeiten aus
anderen aufSerplanmafigen Quellen, die durch das Diffu-
sionsberechnungsverfahren nach DIN nicht bertcksichtigt
werden im Einzelfall abtrocknen kénnen.

Die im Konstruktionsheft dargestellten beispielhaften Kon-
struktionen sind feuchteschutz-technisch nach DIN 4108,
Teil 3 und 5 bemessen.

SOMMERLICHER HITZESCHUTZ

Neben der Erfullung von Warme- und Feuchteschutz-Anforde-
rungen im Winter ergeben sich bei STEICO Auflenwanden
auch Vorteile im sommerlichen Wdarmeschutz. Eigenschaften
der Holzfaser-Dammplatten wie geringe Warmeleitfahigkeit,
hohe spezifische Warmespeicherfahigkeit gepaart mit hoher
Rohdichte Ubernehmen die warmetechnische Funktion. Mit
gut eingestellter Amplitudenddampfung und langer Phasen-
verschiebung wirkt die AuRenwand gegen die Uberhitzung
der Raume.

Empfehlungen zur Auslegung des sommerlichen Warmeschutzes

Amplitudendampfung Phasenverschiebung

>10 > 10 Stunden
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| sTEICO WARMEDAMM-VERBUND-
SYSTEM (WDVS)

Das STEICOsecure Timber WDV System kann fir Wande in
Holzbauart verwendet werden. STEICO Putztragerplatten
aus der STEICOprotect Reihe eignen sich zudem fir die
Beschichtung mit einer Vielzahl von zugelassenen Putzpro-
dukten. Mit dem STEICOprotect WDV-Systemen lassen sich
attraktive, langlebige und robuste Putzfassaden herstellen —
sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen.

Verputzanleitungen und Systemubersicht finden Sie auf
www.steico.com/download/zulassungen-zertifikate.

STEICOsecure Putzsystem
» Armierungsmortel — STEICOsecure Base

» Armierungsgewebe — STEICOsecure Mesh F/G

Haftvermittler — STEICOsecure Base Coat

Schlussbeschichtung — STEICOsecure Render S(K/R) /
STEICOsecure Render M (K/R)

Anstrich — STEICOsecure Color/STEICOsecure Silco

Weitere Systempartner:

¥ SCHWENKG==Zm

Eine Marke der quick-mix @ Gruppe

Schwenk NATURA S
AbZ 33.47-1171

Baumit OkoFassade

30U

4 AbZ 33.47-1087
Sakret WDVS Holzfaser

33.47-1624

RYGoL Pl
SAKRET I

Warm Wand Natur S
AbZ 33.47-1258

knauf

FIXIT WF-H System
AbZ 33.47-1503

“HASIT.

Natlrlich besser bauen

HFD System
AbZ 33.47-1657

SCHWEPA

Schwnrretider Edelatowark Geb

Eine vollstandige Ubersicht der Kooperationen im Bereich
Holzbau ist unter www.steico.com/download/zulassungen-
zertifikate verfligbar.

| EINBLASDAMMUNG
STEICOzell/ STEICOfloc

STEICOzell/STEICOfloc Einblasddmmung besteht aus natur-
lichen Holzfasern, bzw. Zellulosefasern, die mit speziellen
Maschinen in abgeschlossene Hohlrdume (Gefache) einge-
blasen werden. STEICOze///STEICOfloc passt sich fugenlos an
begrenzende Bauteile an, auch bei unebenen Oberflachen.
Dadurch empfiehlt sich STEICOze///STEICOf/oc z.B. bei der
Sanierung von ungeraden Altbauwanden oder beim Einsatz
von STEICO Stegtragern ohne werksseitige Stegdammung.

Bei Einsatz von STEICOze///STEICOfloc ist die dullere
Beplankung auf den héheren Druck beim Einblasen
abzustimmen.

Fir Einblasdammung geeignet sind:

o STEICOuniversal ab 35mm (e = 625 mm)

e STEICOuniversal dry ab 35mm (e = 625 mm)
e STEICOduo dry ab 40mm (e = 625 mm)

» STEICOprotect ab 40mm (e = 625 mm)

* STEICOduo ab 40 mm (e = 625 mm)

e STEICOspecial ab 60mm (e = 833 mm)

e STEICOspecial dry ab 60 mm (e = 833 mm)

| AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Ausschreibungstexte in den verschiedensten Formaten
finden Sie unter www.ausschreiben.de

Planungsheft AuSenwand
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Holzrahmenbau mit hinterliifteter
Vorhangfassade — Konstruktionsbeispiele

lsl

| AUSSENWAND OHNE INSTALLATIONSEBENE

Konstruktion mit

Holzstander

Stegtrager

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und Holzstander

Konstruktion mit

Von innen:

Fermacell Gipsfaserplatte
Dampfbremsbahn STEICOmulti membra 5

STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc mit

Holzstander oder STEICOwall
STEICOuniversal/ STEICOspecial
Hinterluftete Vorhangfassade

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOf/ex 036 STEICOuniversal | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil déampfung verschiebung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h
22 0,230 0,576 0,27 6 8,9
140 35 0,217 0,501 0,25 7 10,0
52 0,202 0,428 0,23 10 11,5
22 0,205 0,529 0,24 7 9,7
160 35 0,195 0,465 0,23 9 10,8
52 0,183 0,401 0,21 12 12,3
22 0,185 0,489 0,22 9 10,5
180 35 0,177 0,434 0,21 1 11,6
52 0,167 0,378 0,19 15 13,1
22 0,169 0,455 0,20 1 11,3
200 35 0,162 0,407 0,19 14 12,4
52 0,153 0,357 0,18 18 14,0
STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und STEICOwall
Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOf/ex 036 STEICOuniversal | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil déampfung verschiebung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h
22 0,205 0,358 0,22 7 9,7
160 35 0,195 0,328 0,21 9 10,8
22 0,169 0,284 0,18 " 11,3
200 35 0,162 0,265 0,17 14 12,4
e 22 0,143 0,233 0,15 18 13,0
35 0,138 0,219 0,15 21 14,1
22 0,117 0,187 0,12 34 15,5
300 35 0,113 0,178 0,12 4 16,6
22 0,099 0,157 0,10 66 18,1
360 35 0,096 0,151 0,10 79 19,1
22 0,089 0,139 0,09 103 19,7
400 35 0,087 0,134 0,09 122 20,8
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Holzrahmenbau mit hinterliifteter
Vorhangfassade — Konstruktionsbeispiele
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STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOspecial dry und Holzstander

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOspecial dry | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(mZ3K) TAV h
40 0,206 0,445 0,24 8 9,8
60 0,188 0,367 0,21 10 1,1
140 80 0,172 0,312 0,19 14 12,4
100 0,159 0,272 0,17 19 13,7
40 0,186 0,416 0,21 9 10,6
60 0,171 0,347 0,19 13 12,0
160 80 0,158 0,298 0,18 17 13,3
100 0,147 0,261 0,16 24 14,5
40 0,169 0,391 0,20 12 1,5
60 0,157 0,330 0,18 16 12,8
180 80 0,146 0,285 0,16 21 141
100 0,136 0,251 0,15 30 15,4
40 0,155 0,369 0,18 15 12,3
60 0,145 0,314 0,17 19 13,6
200 80 0,135 0,273 0,15 27 14,9
100 0,127 0,242 0,14 37 16,2
| AUSSENWAND MIT INSTALLATIONSEBENE
B Von innen:

Konstruktion mit

Holzstander

Stegtrager

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und Holzstander

1

2
3
4

(5]

Konstruktion mit

Innere Beplankung
Installationsebene
Holzwerkstoffplatte

STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwall

STEICOuniversal / STEICOspecial
Hinterluftete Vorhangfassade

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOf/ex 036 STEICOuniversal | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
22 0,181 0,342 0,21 20 12,3
40 +140 35 0,173 0,314 0,20 24 13,4
52 0,163 0,283 0,18 32 14,9
22 0,165 0,324 0,19 25 13,1
40 +160 35 0,158 0,299 0,18 29 14,2
52 0,150 0,272 0,17 39 15,7
22 0,152 0,309 0,18 30 13,9
40 +180 35 0,146 0,286 0,17 36 15,0
52 0,139 0,261 0,16 49 16,6
22 0,141 0,295 0,16 38 14,8
40 +200 35 0,136 0,274 0,16 45 15,9
52 0,130 0,251 0,15 61 17,4

1 Fortsetzung siehe Folgeseite
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STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOuniversal und STEICOwall

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOuniversal | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h

22 0,152 0,222 0,17 31 141
60 +160

35 0,146 0,210 0,16 37 15,2

22 0,131 0,191 0,14 48 15,8
60 +200

35 0,127 0,182 0,14 57 16,9

22 0,115 0,166 0,12 74 17,5
60 +240

35 0,112 0,159 0,12 88 18,6

22 0,097 0,142 0,10 142 20,0
60 +300

35 0,095 0,137 0,10 170 211

22 0,084 0,124 0,09 275 22,5
60 +360

35 0,083 0,120 0,09 328 23,6

22 0,077 0,112 0,08 427 >24,0
60 +400

35 0,076 0,109 0,08 508 >24,0
STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOspecial dry und Holzstander
Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOf/ex 036 STEICOspecial dry | im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung

mm W/(mZ2K) TAV h

40 0,181 0,304 0,20 20 12,4

60 0,167 0,266 0,19 27 13,7
40 +120

80 0,154 0,236 0,17 37 15,0

100 0,144 0,212 0,16 51 16,3

40 0,165 0,291 0,19 25 13,2

60 0,153 0,255 0,17 33 14,6
40 +140

80 0,143 0,228 0,16 46 15,9

100 0,134 0,205 0,15 63 171

40 0,152 0,278 0,17 31 141

60 0,142 0,246 0,16 41 15,4
40 +160

80 0,133 0,220 0,15 57 16,7

100 0,125 0,199 0,14 78 18,0

40 0,141 0,267 0,16 39 14,9

60 0,132 0,237 0,15 51 16,2
40 +180

80 0,124 0,213 0,14 70 17,5

100 017 0,193 0,13 97 18,8

40 0,131 0,256 0,15 48 15,7

60 0,123 0,228 0,14 64 171
40 +200

80 0,117 0,206 0,13 88 18,4

100 0,110 0,188 0,12 121 19,6
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Holzrahmenbau mit

Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

Chutenwand [

| AUSSENWAND OHNE INSTALLATIONSEBENE

Konstruktion mit

Holzstander

S |

S

Stegtrager

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und Holzstander

Konstruktion mit

Von innen:
Innere Beplankung
Holzwerkstoffplatte

STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwal/

STEICOprotect

STEICOsecure, bzw. zugelassenes Putzsystem

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
80 80 0,246 0,387 0,27 21 12,5
100 0,224 0,335 0,24 31 141
40 0,186 0,417 0,21 23 12,3
160 60 0,173 0,357 0,20 33 141
80 0,162 0,313 0,18 50 15,7
100 0,152 0,278 0,17 76 17,3
40 0,169 0,392 0,20 28 13,2
180 60 0,159 0,339 0,18 41 14,9
80 0,149 0,298 0,17 62 16,6
100 0,141 0,267 0,16 94 18,1
200 40 0,156 0,370 0,18 35 14,0
60 0,146 0,322 0,17 51 15,8
220 40 0,144 0,350 0,17 44 14,9
60 0,136 0,307 0,16 64 16,6
240 40 0,134 0,332 0,16 54 15,7
60 0,127 0,293 0,15 79 17,4
260 40 0,125 0,316 0,15 68 16,5
60 0,119 0,280 0,14 99 18,3
80 40 0,117 0,301 0,14 84 17,4
60 0,112 0,269 0,13 123 19,1
STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und STEICOwall
Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOf/ex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
160 40 0,186 0,303 0,20 23 12,3
60 0,173 0,270 0,18 33 14,1
200 40 0,156 0,248 0,17 35 14,0
60 0,146 0,226 0,16 51 15,8
40 0,134 0,208 0,14 54 15,7
240 60 0,127 0,192 0,13 79 17,4
300 40 0,110 0,171 0,12 105 18,2
60 0,106 0,160 0,11 153 20,0
360 40 0,094 0,145 0,10 203 20,7
60 0,091 0,137 0,10 296 22,5
400 40 0,086 0,129 0,09 315 22,4
60 0,083 0,123 0,09 459 >24,0
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Holzrahmenbau mit
Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

0]

| AUSSENWAND MIT INSTALLATIONSEBENE

S

SO I

Konstruktion mit

Holzstander

Stegtrager

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und Holzstander

1

2
3
4

(5]

Konstruktion mit

Von innen:

Innere Beplankung
Installationsebene
Holzwerkstoffplatte

STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwal/

STEICOprotect
STEICOsecure,

bzw. zugelassenes Putzsystem

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/ (m2*K) 1/TAV h

40 0,156 0,262 0,18 32 14,9

60 0,146 0,237 0,17 47 16,6
60 + 140

80 0,138 0,216 0,15 71 18,3

100 0,131 0,199 0,15 107 19,8

40 0,144 0,251 0,16 40 15,7

60 0,136 0,228 0,15 58 17,5
60 + 160

80 0,129 0,209 0,14 88 19,1

100 0,123 0,193 0,14 133 20,7

40 0,134 0,242 0,15 50 16,5
60 + 180

60 0,127 0,221 0,14 72 18,3

40 0,125 0,233 0,14 62 17,4
60 + 200

60 0,119 0,213 0,14 90 19,1

40 0,117 0,225 0,14 77 18,2
60 + 220

60 0,112 0,207 0,13 112 20,0

40 0,110 0,218 0,13 95 19,1
60 + 240

60 0,106 0,200 0,12 139 20,8

40 0,104 0,211 0,12 119 19,9
60 + 260

60 0,100 0,194 0,12 173 21,7

40 0,099 0,204 0,12 148 20,8
60 + 280

60 0,095 0,189 0,11 216 22,5
STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und STEICOwal/
Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung

mm W/(m2*K) 1/TAV h

40 0,144 0,205 0,16 40 15,7
60 + 160

60 0,136 0,189 0,15 58 17,5

40 0,125 0,178 0,13 62 17,4
60 + 200

60 0,119 0,167 0,13 90 19,1

40 0,110 0,157 0,12 95 19,1
60 + 240

60 0,106 0,147 0,11 139 20,8

40 0,094 0,135 0,10 185 21,6
60 + 300

60 0,091 0,128 0,10 269 23,4

40 0,082 0,118 0,09 357 >24,0
60 + 360

60 0,079 0,113 0,08 520 >24,0

40 0,075 0,107 0,08 554 >24,0
60 + 400

60 0,073 0,103 0,08 806 >24,0
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Chutenwand [

Massivholzwand mit
Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

| MASSIVHOLZ-AUSSENWAND

I =0l Von innen:

1 Innere Beplankung
Installationsebene
Massivholzwand
STEICOprotect L dry

STEICOsecure,
| bzw. zugelassenes Putzsystem

u A W N

Massivholzwand ohne Massivholzwand mit
Installationsebene

Installationsebene

STEICOprotect L dry WDVS auf Massivholzwand 80 mm, ohne/mit Installationsebene

Dammdicke Dammdicke U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
STEICOflex 036 STEICOprotect L dry
Installationsebene
mm W/(m2*K) 1/TAV h
o 140 0,23 36 13,1
- 1602 0,20 48 14,3
80 0,23 28 13,5
100 0,21 38 14,5
120 0,19 50 15,6
60 140 0,17 66 16,7
160 0,16 88 17,9
180 0,14 118 19,0
200 0,13 158 20,1

a) Schallddmmwert siehe Seite 15

Von innen:

1 Innere Beplankung
2 Installationsebene
3 Massivholzwand
4

STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwal/

STEICOprotect

6 STEICOsecure,
bzw. zugelassenes Putzsystem

(6]

STEICO Dammstoff-System (STEICOflex 036 und STEICOwall) auf Massivholzwand 80 mm mit Installationsebene

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h

40 0,135 0,187 0,15 101 18,4
60 + 160

60 0,128 0,174 0,14 146 20,2

40 0,118 0,164 0,13 155 20,1
60 + 200

60 0,113 0,154 0,12 226 21,8
60 + 240 40 0,105 0,146 0,11 240 21,8

60 0,101 0,138 0,11 350 23,5
60 + 300 40 0,090 0,126 0,10 464 >24,0

60 0,087 0,120 0,09 677 >24,0

40 0,079 0,112 0,08 898 >24,0
60 + 360

60 0,076 0,107 0,08 1308 >24,0
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Massivholzwand mit
Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

Von innen:
1 Innere Beplankung
2 Massivholzwand

3 STEICOflex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwal/

4 STEICOprotect

5 STEICOsecure, bzw.
zugelassenes Putzsystem

Steico Dammstoff-System (STEICOf/ex 036 und STEICOwall) auf Massivholzwand 80 mm

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/ (m2*K) 1/TAV h
40 0,171 0,265 0,18 54 14,8
100 60 0,160 0,239 0,17 79 16,5
402 0,145 0,222 0,15 84 16,5
200 60 0,137 0,204 0,14 122 18,2
40 0,126 0,189 0,13 130 18,2
240 60 0,120 0,176 0,13 189 19,9
40 0,105 0,158 0,11 251 20,7
300 60 0,101 0,149 0,11 366 22,4
40 0,090 0,136 0,09 486 23,2
360 60 0,087 0,129 0,09 708 >24,0

a) Schalldammwert siehe Seite 15
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Caugenwand [

Massivholzwand mit hinterlifteter
Vorhangfassade — Konstruktionsbeispiele

I MASSIVHOLZ-AUSSENWAND MIT VORHANGFASSADE

Von innen:

1 Innere Beplankung

2 Massivholzwand

3 STEICOspecial dry

4 HinterlUftete Vorhangfassade

STEICOspecial dry auf Massivholzwand 80 mm ohne Installationsebene

Dammdicke U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
STEICOspecial dry

mm W/(m?*K) 1/TAV h

140 0,24 37 13,8

160 0,22 51 15,0

180 0,20 71 16,2

200 0,18 97 17,5

Von innen:

1 Innere Beplankung

Installationsebene mit STEICOf/ex 036
Massivholzwand

STEICOspecial dry

Hinterluftete Vorhangfassade

v A W N

STEICOspecial dry auf Massivholzwand 80 mm mit Installationsebene

Dammdicke Dammdicke U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 STEICOspecial dry
Installationsebene
mm W/(m?2*K) 1/TAV h
60 0,28 20 12,8
80 0,24 27 13,8
100 0,22 37 15,0
120 0,20 51 16,2
60
140 0,18 69 17,4
160 0,17 95 18,6
180 0,15 131 19,8
200 0,14 180 21,1
Befestigung der Konterlattung:
Als Konterlattenquerschnitt ist in den allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen der Schraubenhersteller i.d.R. ein minimaler
Querschnitt von 40 *60 mm geregelt. Die Anzahl und Dimension der Schrauben ist von mehreren Faktoren abhangig. Fir eine Befestigungs-
statik wenden Sie sich an Ihren Schraubenhersteller.Tipp: Bemessungssoftware HCS von HECO (www.HECO-Schrauben.de)
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Massivholzwand mit Klinkerfassade — Konstruktionsbeispiele

11l

| MASSIVHOLZ-AUSSENWAND MIT KLINKERFASSADE

STEICOtherm dry auf Massivholzwand 80 mm mit Klinkerfassade ohne Installationsebene

Von innen:

1
2

N O v s~ W

Gipskartonplatte

Installationsebene
mit STEICOflex 036

Massivholzwand
STEICOtherm dry
Fassadenbahn
HinterlUftungsebene
Klinkerfassade

Dammdicke U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
STEICOtherm dry

mm W/(m?*K) 1/TAV h

140 0,23 35 13,1

160 0,20 47 14,2

180 0,18 63 15,4

200 0,17 85 16,5

220 0,15 114 17,6

240 0,14 153 18,7

STEICOtherm dry auf Massivholzwand 80 mm mit Klinkerfassade mit Installationsebene

Installationsebene mit Dammdicke U-Wert Amplitudendampfung Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 STEICOtherm dry
W/(m?2*K) 1/TAV h

100 0,21 37 14,5
120 0,19 49 15,6
140 0,17 66 16,7
160 0,16 88 17,8

00 180 0,15 117 19,0
200 0,14 157 20,1
220 0,13 211 21,2
240 0,12 283 22,3

| HOLZSCHUTZ NACH DIN 68800

Die DIN 68800 enthalt genaue Vorgaben zum dauerhaften
Wetterschutz bei AufSenwanden. Die Mindestdicke der
Hinterluftungsebene bei Klinkervorsatzschalen betragt

40 mm. Holzfaser-Dammstoffe hinter Klinkerfassaden werden
in der DIN 68800 nicht berlicksichtigt. Als Schutz von
Holzfaser-Dammstoffen ist eine wasserableitende Schicht
notwendig, die zwischen Dammstoff und Hinterliftungs-

| BEFESTIGUNG KLINKERFASSADE

Die Verbindung zwischen Massivholzwand und Klinker-

fassade kann mit Bever WELLTEC-Einschraubanker durchge-
fuhrt werden. Bis zu einer Dammstoffstarke von 120mm ist

zu verankern.

der Well Tec Einschraubanker direkt in der Massivholzwand

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an

die Firma Bever. www.bever.de

ebene eingebracht wird und deren s&-Wert sich im Bereich

zwischen 0,3-1,0m befindet. (z.B. pro Clima SOLITEX
FRONTA HUMIDA). STEICOsafe erfillt die Anforderungen

nach DIN 68800 ohne weitere MalSnahmen.
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—
Variationsmoglichkeiten im Schallschutz

Skizze Aufbau Mindestdicke Rw (C; Cy)
46 dB "
Holzstdnder mit STEICOf/ex/STEICOze///STEICOf/ocC ................ 160 mm (-1; -6)
Holzwerkstoffplatte ... 15mm
PULZ Lo 6mm
STEICOprotect/STEICOPIOtect dry ....covivucuiiaiiiiiiiiiieeiec 60mm 50dB
Holzstdnder mit STEICOf/ex/STEICOzell/STEICOfloC ................ 160 mm .
(-1;-5)
Holzwerkstoffplatte
GipsTaserplatte ........coociiiiiiiii
PULZ Lo 6mm
STEICOprotect/STEICOprotect dry ..........ccccceu.. ...60mm
STEICOwall mit STEICOflex/STEICOzell/ STEICOfloc ... .200mm 48 dB ?
A Holzwerkstoffplatte ...........cccooiiiiiiiiie, ...15mm (-6; -13)
T e v Vorsatzschale mit STEICOf/ex . ...60mm
GIPSPlate. ... 12,5mm
PULZ 6mm
STEICOprotect/STEICOPIOteCt dry ..occiviiiieiiieiiiiaiiiiiiiieeeeeeen 60mm
Holzstdnder mit STEICOf/ex/STEICOzell/ STEICOf/OC ................ 160 mm 51dB?
Holzwerkstoffplatte (-1; -6)
T Ty Ny Uy Ry Yy Ty Y Sy ey Ve Vorsatzschale mit STEICO/eX ......cccociviiiiiiiiiiiiiiceecece 45mm
; ' GIPSPIAtIE . .ot 12,5mm
PULZ Lo 6mm
STEICOprotect/STEICOPIOtect dry .....cccuwuveeennueeiiaiieeeaniieenane 40mm
STEICOwall mit STEICOflex/STEICOzell/STEICOf/OC ... 240 mm 50 dB 2
Holzwerkstoffplatte (-6; -13)
Federschiene mit STEICOf/EX ....cc.oovuiiiiiiiiiiiiiiiciie e 20mm
GIPSPIATEE . ... 12,5mm
PULZ Lo 6mm
STEICOprotect/STEICOPIOteCt dry ...couuucueeeiiiiiiiiiiciiiiiieeeee 40mm 46 dB ¥
STEICOwall mit STEICOflex/STEICOzell/ STEICOfloc ... .240mm .
(-4; -12)
Holzwerkstoffplatte ..o
GIPSPIATIE .o
PULZ Lo 6mm 369
STEICOprotect L dry ..... ..160 mm “1: -5)
Brettsperrholzelement...........cccccooiiiiiiiiiiiii e 80mm !
479
STEICOwall mit STEICOf/EX ..o 200mm (-2; -8)
Brettsperrholzelement...........ccooiiiiiiiiiii e 80mm
HD Leichtmortel
POWEIPANE! ...t 12,5mm
LAttUNG .o 30/50mm 439
STEICOmulti UDB (-2; -7)
STEICOWAl Mit STEICOSIEX uuviiiiiiieiiiiie e 200mm
Brettsperrholzelement............cccooiiiiiiiiiiiiiie 80mm
HD Leichtmortel
POWEIPANEL ... 12,5mm
Lattung ..oooooi 30/50mm
STEICOmulti UDB 657
STEICOwall mit STEICOf/EX ..o 200mm (-4; -10)
= — Brettsperrholzelement............oocoooiiiiiiiiiiiicee e 80mm
. | Installation CW-Profil mit STEICOf/ex
s Fermacell GF......cooii e 10+4+12,5mm

1) In Anlehnung an DIN 4109-33, Tabelle 6; 2) In Anlehnung an DIN 4109-33, Tabelle 7; 3) Aus den Ergebnissen des Prifberichts Nr. 12-003474-PRO1;
4) STEICO IFT PB V02-F02-04-de-01; 5) STEICO IFT PB VO1-F02-04-de-03; 6) Fermacell IFT PB V15-F02-04-de-03; 7) Fermacell IFT PB V14-F02-04-de-03
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

I16]

| AUSSENWAND TRAGEND RAUMABSCHLIESSEND

Die unten dargestellten Tabellen beinhalten die Mindestanforderungen bezlglich des Brandschutzes fur tragende, raumab-
schlielende AufSenwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklassen F30-B bis F90-B. Grundlage fir die Konstruktionsan-
gaben ist das allgemein bauaufsichtliche Prifzeugnis P-SAC 02/11l — 669 der STEICO SE.

Die aufgefiihrten Bekleidungsvarianten sind nicht wesentliche Abweichungen des AbP's, belegt durch die gutachterliche
Stellungnahme GS 3.2/15-134-1. Statische Anforderungen bezlglich der Aussteifung der Wandscheiben, bzw. weitere
bauphysikalische Anforderungen, sind gesondert zu betrachten.

Mit STEICO Holzfaser-Dammungen ist eine Vielzahl von AufSenwandkonstruktionen moglich. Fir die Konstruktionswahl ist
die freie Kombination der linken Tabelle (Innere Beplankung) mit der rechten Tabelle (AuRere Beplankung) maglich. Die
jeweils folgende Tabelle regelt die weiteren Randbedingungen der zu erstellenden Wandkonstruktion.

I FEUERWIDERSTANDSKLASSE F 30-B

Innere Beplankung* Dicke [mm] AuRBere Beplankung* Dicke [mm]
Holzwerkstoffplatte 470 kg/m? =25 STEICOtherm > 40
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? =22
i /

Gipskartonfeuerschutzplatte >12,5 STEICOuniversa z35
Fermacell GF >12,5 STEICOspecial > 60
Fermacell Firepanel A1 >12,5

- STEICOprotect H > 40
Gipskartonbauplatte + > 9,5
Gipskartonbauplatte > 9,5 STEICOprotect M > 60

F30- | Fermacell GF + >10 F30-B

Fermacell GF =10 STEICOuniversal dry =35
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12
Gipskartonbauplatte > 95 STEICOspecial dry > 60
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12
Fermacell GF =10 STEICOtherm dry >80
STEICOinternal =40 STEICOprotect H dry > 40
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >15
STEICObase >20 STEICOprotect M dry > 60
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + =12
STEICOinstall >50 STEICOprotect L dry >80

* Die Reihenfolge der Anordnung mehrlagiger Beplankungen kann variiert werden.
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Allgemeine Hinweise fiir die Ausfiihrung und Verarbeitung von F 30-B Aulenwanden

STEICOwall

Tragkonstruktion S GUrtbreite: ... =60mm
S HONE! e > 160 mm
Mind. Vollholz S10 (C24)
= SHElDrEItE: oo >40mm
= StiEIIEe e >80mm

Massivholzwand
= DICK: >80mm

Achsmaf$ der Tragkonstruktion B e <625mm

Dimensionierung der Tragkonstruktion entsprechend den Bestimmungen
Statische Auslastung/Wandhohe nach EC5. Der zuldssige Ausnutzungsgrad ist auf a7 < 1,0 bei einer
zulassigen maximalen Auslastung von 2,5N/mm? zu bemessen.

STEICOflex
S DICKE: =80mm
STEICOzell

Gefachdammung S DICKe: Lo > 160mm

Steinwolle nicht brennbar
Schmelzpunkt > 1000°
= DK e e s >80mm

Dicht gestosen bei mehrlagiger Dammschicht:

StofRfugen der Gefachdammung Versatz >100mm

Befestigung der Beplankung Gema@ statischen Erfordernissen nach EC 5 oder nach Herstellerangaben

il Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen mindestens der Baustoffklasse

B2, ausgenommen Stahlbleche kdnnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes auf dem Standerwerk oder der
Brandschutzbekleidung angebracht werden.

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen

Zwischen den Beplankungen ODER direkt auf der Tragkonstruktion
Installationsebene = HOIZ-LattuNG: oo >24*48mm
- Metallprofile (z.B. Federschienen)

Ddmmung der Installationsebene Mit STEICOf/ex mdglich
Einbettung im Gipsbett
- Dicke GIPShett: ..o 30mm
Einbau von Hohlwanddosen Einhausung mit Gipsplatten
- Gipsfaserplatte:......coooiiiiiiiiiii e >12,5mm
- Gipskarton Feuerschutzplatte:..........cccoviiiiiiiiiiiiiniiiin, >12,5mm

Dampfbremsbahnen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen Einfluss

Dichtungsbahnen auf die Feuerwiderstandsdauer

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben

Oberflachenbeschichtungen keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Zusatzliche Fassadenbekleidungen mindestens der Baustoffklasse B2,
Fassade ausgenommen Stahlblechfassaden kénnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes angebracht werden.

Angrenzende Bauteile Mind. F30-B fur klassifizierte, aussteifende und unterstitzende Bauteile

Anschllsse an angrenzende Bauteile Nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.12.6 dicht auszufihren
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

| FEUERWIDERSTANDSKLASSE F 60-B

Innere Beplankung* Dicke [mm] AuBere Beplankung* Dicke [mm]
Gipskartonfeuerschutzplatte >18 STEICOuniversal >52
Fermacell GF =18 STEICOprotect H > 60
Gipskarton-Feuerschutzplatte + >12,5 STEICOprotect M >80
Gipskarton-Feuerschutzplatte >12,5 STEICOprotect H + = 40
Fermacell GF >10 Putzsystem 2 4
Fermacell GF 210 STEICOprotect M + > 60
E60-B | Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >15 F60-B | Putzsystem > 4
Gipskartonfeuerschutzplatte 215 Gipskartonfeuerschutzplatte + > 9,5
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >15 STEICOuniversal >35
Fermacell GF 2125 Fermacell GF + =10
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12 STEICOuniversal > 35
Fermacell GF z 15 Gipskartonfeuerschutzplatte + > 9,5
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + =15 STEICOprotect H > 40
STEICOflex 036 + 2 60 Fermacell GF + =10
Gipskartonfeuerschutzplatte >12,5 STEICOprotect H > 40
* Die Reihenfolge der Anordnung mehrlagiger Beplankungen kann variiert werden.
Allgemeine Hinweise fiir die Ausfiihrung und Verarbeitung von F 60-B AuBenwéanden
STEICOwall
Tragkonstruktion - Stielbreite: ... =60mm
- Stieltiefer Lo > 160 mm
Mind. Vollholz S10 (C24)
= SHEIDIEIte: oo >60mm
- Stieltiefer Lo > 160mm
Achsmal der Tragkonstruktion B e e <625 mm
Alternative Massivholzwand anstelle des Holzrahmenbau
= DICKE i >120mm
Zusatzliche Massivholzwand zum Holzrahmenbau
= DICKET e >80mm

Statische Auslastung/Wandhohe

Dimensionierung der Tragkonstruktion entsprechend den Bestimmungen
nach EC5. Der zulassige Ausnutzungsgrad ist auf a7 < 1,0 bei einer
zuldssigen maximalen Auslastung von 2,24 N/mm? zu bemessen.

Gefachdammung

STEICOflex
= DICKE e >160mm
STEICOzel/
= DICKE e >160mm

Steinwolle nicht brennbar
Schmelzpunkt = 1000°

S DICKE: L. =160mm
StoRfugen der Gefachdmmung \Ialecrr;;tgzestoﬁen bei mehrlagiger Ddmmschicht: 100

F60-B | Befestigung der Beplankung

Gemals statischen Erfordernissen nach EC 5 oder nach Herstellerangaben

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen mindestens der Baustoffklasse
B2, ausgenommen Stahlbleche kdnnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes auf dem Standerwerk oder der
Brandschutzbekleidung angebracht werden.

Installationsebene

Zwischen den Beplankungen ODER direkt auf der Tragkonstruktion
= HOIZ-LattuNG: oo >24*48mm
- Metallprofile (z.B. Federschienen)

Dadmmung der Installationsebene

Mit STEICOf/ex mdglich

Einbau von Hohlwanddosen

Einbettung im Gipsbett

- Dicke GIPSDEtE: .. .eiiiiiiiieee e 40mm
Einhausung mit Gipsplatten

- Gipsfaserplatte: ... >2*18 mm
- Gipskarton Feuerschutzplatte:..........ccccoovviiiiiiiiiniiieces >2*18mm

Dichtungsbahnen

Dampfbremsen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen Einfluss auf
die Feuerwiderstandsdauer

Oberflachenbeschichtungen

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben
keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Fassade

Zusatzliche Fassadenbekleidungen mindestens der Baustoffklasse B2,
ausgenommen Stahlblechfassaden kénnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes angebracht werden.

Angrenzende Bauteile

Mind. F60-B fur klassifizierte, aussteifende und unterstitzende Bauteile

Anschlusse an angrenzende Bauteile

Nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.12.6 dicht auszufiihren
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

| FEUERWIDERSTANDSKLASSE F 90-B MIT
STEICO STEGTRAGERN UND STIELTIEFE =160 mm

Innere Beplankung* Dicke [mm] AuBere Beplankung* Dicke [mm]
Gipskartonfeuerschutzplatte + =125 Gipskartonfeuerschutzplatte + =125
STEICOuniversal >35 STEICOuniversal >35
Fermacell GF + >12,5 Fermacell GF + >12,5
STEICOuniversal >35 STEICOuniversal >35
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5 Fermacell GF + >12,5
STEICOtherm > 60 STEICOspecial > 60
Fermacell GF + >12,5 Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOtherm > 60 STEICOspecial > 60
Gipskartonfeuerschutzplatte + =125 Gipskartonfeuerschutzplatte + =125
STEICOinternal > 60 STEICOprotect H > 40
Fermacell GF + >12,5 Fermacell GF + >12,5
STEICOinternal > 60 STEICOprotect H > 40
F90-B Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12 F90-B Gipskartonfeuerschutzplatte + =125
Gipskartonfeuerschutzplatte + =15 STEICOprotect M 2 40
Gipskartonfeuerschutzplatte =15 Fermacell GF + =125
> 12 STEICOprotect M =60
3 =
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + > 15 Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12
Fermacell GF + N Gipskartonfeuerschutzplatte + >15
>15 P p =
Fermacell GF Gipskartonfeuerschutzplatte =15
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5 Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >12
Gipskartonfeuerschutzplatte + 212,5 Fermacell GF + 215
Gipskartonfeuerschutzplatte 212,5 Fermacell GF 215
STEICOprotect H + =60
Fermacell GF + = }5: Putzsystem > 7
>
Fermacell GF + ~125 STEICOprotect M + >80
Fermacell GF =14 Putzsystem > 7

* Die Reihenfolge der Anordnung mehrlagiger Beplankungen kann variiert werden.
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Allgemeine Hinweise fiir die Ausfiihrung und Verarbeitung von F 90-B Auenwanden

mit STEICO Stegtragern und Stieltiefe = 160 mm

STEICOwall
Tragkonstruktion - Gurtbreite: . ....= SW 60
S HONE! > 160 mm
Mind. Vollholz S10 (C24)
- Stielbreite: Lo > 60 mm
- Stieltiefe: o > 160 mm
Achsmaf$ der Tragkonstruktion B e e <625 mm
Alternative Massivholzwand anstelle des Holzrahmenbau
= DK > 120 mm
Zusatzliche Massivholzwand zum Holzrahmenbau
= DK >80 mm

Statische Auslastung/Wandhohe

Dimensionierung der Tragkonstruktion entsprechend den Bestimmungen
nach EC5. Der zuldssige Ausnutzungsgrad ist auf a7 < 1,0 bei einer
zuldssigen maximalen Auslastung von 3,1 N/mm? zu bemessen.

Gefachdammung

STEICOzel/

= DK ettt > 160 mm
Steinwolle nicht brennbar

Schmelzpunkt = 1000°

= DK et > 160 mm

StoRfugen der Gefachddammung

Dicht gestoRen bei mehrlagiger Dammschicht:
VEISATZ....vviiiiiiiici i =100 mm

Befestigung der Beplankung

GemaR statischen Erfordernissen nach EC 5 oder nach Herstellerangaben

F90-B

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen mindestens der Baustoffklasse
B2, ausgenommen Stahlbleche kdnnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes auf dem Standerwerk oder der
Brandschutzbekleidung angebracht werden.

Installationsebene

Zwischen den Beplankungen ODER direkt auf der Tragkonstruktion
= HOIZ-Lattung: .o >24*48 mm
- Metallprofile (z.B. Federschienen)

Dé&mmung der Installationsebene

Mit STEICOf/ex mdglich

Einbau von Hohlwanddosen

Einbettung im Gipsbett

- Dicke GIPShett: .. 40 mm
Einhausung mit Gipsplatten

- Gipsfaserplatte: ..o >2*18 mm
- Gipskarton Feuerschutzplatte:.............cccooiiiiiiiiiiiie >2*18 mm

Dichtungsbahnen

Dampfbremsen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen Einfluss auf
die Feuerwiderstandsdauer

Oberflachenbeschichtungen

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben
keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Fassade

Zusatzliche Fassadenbekleidungen mindestens der Baustoffklasse B2,
ausgenommen Stahlblechfassaden kénnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes angebracht werden.

Angrenzende Bauteile

Mind. F90-B fur klassifizierte, aussteifende und unterstitzende Bauteile

Anschlisse an angrenzende Bauteile

Nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.12.6 dicht auszufiihren
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

| FEUERWIDERSTANDSKLASSE F 90-B MIT
VOLLHOLZ UND STIELTIEFE = 120 mm

Innere Beplankung* Dicke [mm] AuBere Beplankung* Dicke [mm]
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5 )
STEICOuniversal =35 ;3T|;E|slc<grtorjfeuer/schutzplatte + > ;§5
>

Fermacell GF + >12,5 unversa B
STEICOumversa/ 235 Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + =12
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5 Gipskartonfeuerschutzplatte + >15
STEICOtherm =60 Gipskartonfeuerschutzplatte >15
Fermacell GF + >12,5
STEICOtherm > 60 Fermacell GF + >15
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5 Fermacell GF 215
STEICOinternal > 60

F90-B | Fermacell GF + >12,5 F90-B | Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOinternal > 60 STEICOprotect H > 40
Gipskartonfeuerschutzplatte + >18
Gipskartonfeuerschutzplatte >18 Fermacell GF + >12,5
Fermacell GF + >15 STEICOprotect H >40
Fermacell GF >15
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + =12 Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
Gipskartonfeuerschutzplatte + >15 STEICOprotect M > 40
Gipskartonfeuerschutzplatte >15

3
;Iﬁélzzvgrksttofftplljtte 600kg/m? + i 13 Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
protect I + = STEICOprotect M > 60

Putzsystem > 4

* Die Reihenfolge der Anordnung mehrlagiger Beplankungen kann variiert werden.
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

122

Allgemeine Hinweise fiir die Ausfithrung und Verarbeitung von F 90-B AuRenwdnden

mit Vollholz und Stieltiefe = 120 mm

Mind. Vollholz S10 (C24)

Tragkonstruktion - Stielbreite: ..o >=60mm
- Stieltiefer .o >120mm
Achsmaf$ der Tragkonstruktion B e <625mm

Alternative Massivholzwand anstelle des Holzrahmenbau

= DK e >120mm
Zusatzliche Massivholzwand zum Holzrahmenbau
= DK e >80mm

Statische Auslastung/Wandhohe

Dimensionierung der Tragkonstruktion entsprechend den Bestimmungen
nach EC5. Der zulassige Ausnutzungsgrad ist auf a7 < 1,0 bei einer
zulassigen maximalen Auslastung von 2,5N/mm? zu bemessen.

Gefachdammung

STEICOflex

= DK e >120mm
Steinwolle nicht brennbar

Schmelzpunkt = 1000°

= DK >160mm

StoRfugen der Gefachddmmung

Dicht gestoRen bei mehrlagiger Dammschicht:
VBISATZ. it >120mm

Befestigung der Beplankung

Gemal statischen Erfordernissen nach EC 5 oder nach Herstellerangaben

F90-B | Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen mindestens der Baustoffklasse
B2, ausgenommen Stahlbleche kdnnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes auf dem Standerwerk oder der
Brandschutzbekleidung angebracht werden.

Installationsebene

Zwischen den Beplankungen ODER direkt auf der Tragkonstruktion
= HOIZ-Lattung: ..o >24*48mm
- Metallprofile (z.B. Federschienen)

Dédmmung der Installationsebene

Mit STEICOf/ex mdglich

Einbau von Hohlwanddosen

Einbettung im Gipsbett

- Dicke Gipsbett:.......ooooiiiiii 40mm
Einhausung mit Gipsplatten

- Gipsfaserplatte: .......ocooiiiiiiiii e e >2*18mm
- Gipskarton Feuerschutzplatte:..............ccocoiiiiiiiiiiine =2*18mm

Dichtungsbahnen

Dampfbremsen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen
Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Oberflachenbeschichtungen

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben
keinen Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Fassade

Zusatzliche Fassadenbekleidungen mindestens der Baustoffklasse B2,
ausgenommen Stahlblechfassaden kénnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes angebracht werden.

Angrenzende Bauteile

Mind. F90-B fur klassifizierte, aussteifende und unterstitzende Bauteile

Anschlisse an angrenzende Bauteile

Nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.12.6 dicht auszufiihren
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Chutenwand [

| WANDKONSTRUKTION F 30-B INNEN /F 90-B AUSSEN
MIT STEICOwall UND STEICOzell

Die unten dargestellten Tabellen beinhalten die Mindestanforderungen bezlglich des Brandschutzes fur tragende, raumabschlief3ende
Aufsenwandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklassen F30-B innen und F90-B aussen. Grundlage fur die Konstruktionsangaben ist
das allgemein bauaufsichtliche Prufzeugnis P-SAC 02/1ll — 669 der STEICO SE. Die aufgefuhrten Bekleidungsvarianten sind nicht
wesentliche Abweichungen des AbP's, belegt durch die gutachterliche Stellungnahme GS 3.2/15-134-1. Statische Anforde-
rungen bezlglich der Aussteifung der Wandscheiben, bzw. weitere bauphysikalische Anforderungen, sind gesondert zu betrachten.
Fur die Konstruktionswahl ist die freie Kombination der linken Tabelle (Innere Beplankung) mit der rechten Tabelle (AuRere

Beplankung) maglich.

| AUSSENWAND
GEFACHTIEFE 160 mm

Innere Beplankung* Dicke [mm]
Holzwerkstoffplatte 470 kg/m? =25
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? =22
Gipskartonfeuerschutzplatte >12,5
Fermacell GF >12,5
Fermacell Firepanel A1 >12,5
STEICOinternal > 40
STEICOtherm > 40
F30-B | Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >15
STEICObase =20
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m?* + >12
STEICOinstall =50
Gipskartonbauplatte + > 9,5
Gipskartonbauplatte > 9,5
Fermacell GF + =10
Fermacell GF =10
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m3 + >12
Gipskartonbauplatte > 9,5
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m3 + >12
Fermacell GF =10

F90-B

AuRere Beplankung* Dicke [mm]
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOuniversal >35
Fermacell GF + >12,5
STEICOuniversal >35
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOspecial > 60
Fermacell GF + >12,5
STEICOspecial =60
STEICOprotect H + =60
Putzsystem > 7
STEICOprotect M + >80
Putzsystem > 7
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOprotect H > 40
Fermacell GF + >12,5
STEICOprotect H > 40
Gipskartonfeuerschutzplatte + >12,5
STEICOprotect M > 60
Fermacell GF + >12,5
STEICOprotect M > 60

| AUSSENWAND
GEFACHTIEFE 120 mm

Bei Anwendung von Vollholz $S10 (C24) = 60*120 mm Stiele e = 62,5 cm sind folgende weitere Aufsenbekleidungen der

Tabelle 2 méglich.

Tabelle 2 weitere Bekleidungslagen

F90-B

AuBere Beplankung* mit Vollholz .
260x120 Dicke [mm]
Fermacell GF + =15
Fermacell GF > 15
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + >15
STEICOprotect H + =40
Putzsystem > 7
Holzwerkstoffplatte 600 kg/m? + =15
STEICOprotect M + >80
Putzsystem > 7

* Die Reihenfolge der Anordnung mehrlagiger Beplankungen kann variiert werden.
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Allgemeine Hinweise fiir die Ausfiihrung und Verarbeitung von F30/F90-B AuRenwéanden

F30-B/
F90-B

Tragkonstruktion

STEICOwall

= GUIDIEITE: oo >60mm
S HONE: Lo >160mm
Mind. Vollholz S10 (C24)

= SHElDreIte: oo >60mm
- Stieltiefer o > 160 mm

In Verbindung mit Tabelle 2
Mind. Vollholz S10 (C24)

- SHEIDIeite: oo >60mm
- Stieltiefer Lo >120mm
Achsmaf$ der Tragkonstruktion B e <625mm
Wandhohe H oo <3,0m

Statische Auslastung/Wandhoéhe

Dimensionierung der Tragkonstruktion entsprechend den Bestimmungen
nach EC5. Der zuldssige Ausnutzungsgrad ist auf a7 < 1,0 bei einer
zulassigen maximalen Auslastung von 2,5N/mm? zu bemessen.

Gefachdammung

STEICOzell

= DK o > 160mm
Steinwolle nicht brennbar

Schmelzpunkt > 1000°

= DK e > 160mm
In Verbindung mit Tabelle 2

STEICOflex

= DK e >120mm

Steinwolle nicht brennbar
Schmelzpunkt = 1000°
S DK >120mm

StoRfugen der Gefachddmmung

Dicht gestoRen bei mehrlagiger Dammschicht:
VEISATZ ..ovviiiiiiiici i = 100mm

Befestigung der Beplankung

Gemal statischen Erfordernissen nach EC 5 oder nach Herstellerangaben

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen

Zusatzliche Bekleidungen/Beplankungen mindestens der Baustoffklasse
B2, ausgenommen Stahlbleche kdnnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes auf dem Standerwerk oder der
Brandschutzbekleidung angebracht werden.

Installationsebene

Zwischen den Beplankungen ODER direkt auf der Tragkonstruktion
= HOIZ-Lattung: .o >24*48 mm
- Metallprofile (z.B. Federschienen)

Dé&mmung der Installationsebene

mit STEICOf/ex moglich

Einbau von Hohlwanddosen

Einbettung im Gipsbett

- Dicke GIPShett: ... 40mm
Einhausung mit Gipsplatten

- Gipsfaserplatte: ... >2*18mm
- Gipskarton Feuerschutzplatte: .............cccocociiiiiiiie. =2*18mm

Dichtungsbahnen

Dampfbremsbahnen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen Einfluss
auf die Feuerwiderstandsdauer

Oberflachenbeschichtungen

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben keinen
Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Fassade

Zusatzliche Fassadenbekleidungen mindestens der Baustoffklasse B2,
ausgenommen Stahlblechfassaden kénnen ohne Minderung des
Feuerwiderstandes angebracht werden.

Angrenzende Bauteile

Missen ebenfalls der angegebenen Brandschutzklassifizierung angehdren
sofern sie aussteifend und unterstltzend wirken

Anschlisse an angrenzende Bauteile

Nach DIN 4102-4, Abschnitt 10.5.6 dicht auszufihren
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Variationsmoglichkeiten im Brandschutz

Chutenwand [

I BRANDWANDERSATZWAND REI 90 M

Brandwandersatzwande finden Anwendung im mehrge-
schossigen Holzbau im Bereich von Brandwanden und
Wanden zu notwendigen Fluren und Treppenraumen. Diese
Wandkategorie erfullt zu Ihrem Feuerwiderstand ebenfalls
eine Stoflbeanspruchung. Grundlage fur die Konstruktions-
angabe ist das allgemein bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-SAC02/111-807 der STEICO SE. Statische Anforderungen
bezuglich der Aussteifung der Wandscheiben, bzw. weitere
bauphysikalische Anforderungen, sind gesondert zu
betrachten. Fir die Konstruktion ist die linke Tabelle (Innere
Beplankung) mit der rechten Tabelle (AuRere Beplankung) zu
kombinieren.

Innere Beplankung Dicke [mm] AuBere Beplankung Dicke [mm]
F90-B | Fermacell GF + >15 F90-B | STEICOprotect dry | + > 160
Fermacell GF >18 Putzsystem > 6
Ausfiihrungshinweise
Massivholzwand
= MING. DICKE 1o >80mm
Tragkonstruktion - ANzZahl der LAgen .......cccoocioiiiiiiiioiecc e >3

mind. Vollholz S10 (C24)

Statische Auslastung

Als Tragende Schichten sind ausschlieBlich die vertikal verlaufenden
Lagen anzunehmen. Der zuldssige Ausnutzungsgrad ist auf eine zuldssige
maximale Auslastung von 2,5 N/mm? zu bemessen.

ElementstoRe Massivholzwand

F90-B

Wandhohe H oo, <3,0m
Stufenfalz
UBErdeckUNG ..ot >50 mm
Verschraubung .8,0*80/50 mm

Einschraubwinkel zu Element ..........ccccoeeiiiiiiiiiiiiciee e 60°
Koppelbrett............

UDErschn@idUNG .....c.ovoveiiiieieiceeie e >80mm
Verschraubung ................. .6,0*80/50mm
Einschraubwinkel zu Element ........cccceevviiiiiiiiiiieeee e 60°
Kabelkanéle nur vertikal ............ccooooiiiiiiiiiie Tiefe: <27 mm
Hohlwanddosen .......cccooooooiiiiiiiiii e Tiefe: <30mm
DUIFCRMESSET ..ttt <106 mm
Installationsfrasungen in der Massivholzwand Randabstande ..........cccooiiiiiiiiiii >150mm
Abstand horizontal ...........ccoooiiiiiiiii >980mm

Hohlwanddosen sind in ein 20 mm Gipsbett zu setzen,
ausgenommen Kaiser Hohlwanddose HWD 90

Dichtungsbahnen

Dampfbremsen und Wandbahnen (mind. B2) haben keinen
Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Oberflachenbeschichtungen

Ubliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke haben keinen
Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer

Angrenzende Bauteile

Mind. FO0-B fUr klassifizierte, aussteifende und unterstiitzende Bauteile

Anschlisse an angrenzende Bauteile

Nach DIN 4102-4, Abschnitt 10.5.6 dicht auszufihren

Fur weiterfihrende Informationen zu Wanden mit Feuerwiderstandsbeanspruchung und abweichenden Aufbauten seht Ihnen das
STEICO Technikteam unter technik@steico.com gerne beratend zur Seite.
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Sanierung Mauerwerksbau
mit Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

| AUSSENWAND IN ZIEGELBAUWEISE

Konstruktion mit Konstruktion mit
Holzstander Stegtrager

Von innen:

1 Innenputz
2 Mauerwerk
3 AuBenputz
4

STEICOf/ex 036/STEICOzell/ STEICOfloc
mit Holzstander oder STEICOwal/

STEICOprotect

6 STEICOsecure,
bzw. zugelassenes Putzsystem

(%}

| GEBAUDEBESTAND

Ein grofSer Teil des Gebaudebestands in Deutschland wurde in Ziegelbauweise erbaut. Energetisch entsprechen diese
Wohngebaude nicht mehr den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (ENEV). Durch ein Warmedamm-Verbundsystem
basierend auf STEICO Dammstoffen kénnen diese Gebdude energetisch aufgewertet werden.

Als Grundlage fur die berechneten Aufbauten wurde ein Lochziegel verwendet, der zwischen 1949 bis 1978 iberwiegend im
sliddeutschen Raum eingesetzt wurde. Die Warmeleitfahigkeit dieses Ziegels wird mit A = 0,52 W/(m *K) und die Rohdichte
wird mit ca. 1.200kg/m? angesetzt.

Da diese Lochziegel nicht als Klinker gebrannt wurden, war ein AufSenputz als Witterungsschutz notwendig. Die Innenseite
der Wand wurde mit Kalk bzw. Kalkgipsputz beschichtet. In den Berechnungen wird von einer Aufsenwanddicke von 30cm
ausgegangen, da in dem genannten Zeitraum Wande von 24 - 36,5 cm Dicke erbaut wurden.

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und Holzstander

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
100 60 0,216 0,362 0,24 444 20,3
40 0,211 0,398 0,23 381 19,3
120 60 0,194 0,343 0,21 551 21,1
40 0,190 0,375 0,21 469 20,1
140 60 0,176 0,326 0,20 682 21,9
40 0,172 0,354 0,19 580 21,0
160 60 0,161 0,310 0,18 844 22,7
— 40 0,158 0,336 0,18 718 21,8
60 0,149 0,296 0,17 1047 23,6
200 40 0,146 0,319 0,17 892 22,6
60 0,138 0,283 0,16 1300 >24,0
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Sanierung Mauerwerksbau
mit Warmedamm-Verbundsystem — Konstruktionsbeispiele

Chutenwand [

STEICOflex 036 in Kombination mit STEICOprotect und STEICOwall

Dammdicke Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei 10 % Amplituden- Phasen-
STEICOflex 036 STEICOprotect im Gefachanteil | im Rahmenanteil Rahmenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m?*K) 1/TAV h
40 0,172 0,268 0,18 580 21,0
160 60 0,161 0,242 0,17 844 22,7
40 0,146 0,225 0,15 892 22,6
200 60 0,138 0,206 0,15 1300 >24,0
240 40 0,126 0,191 0,13 1382 >24,0
60 0,120 0,178 0,13 2014 >24,0
40 0,105 0,159 0,11 2674 >24,0
300 60 0,101 0,150 0,11 3894 >24,0
40 0,090 0,137 0,10 5169 >24,0
360 60 0,087 0,130 0,09 7528 >24,0
40 0,083 0,123 0,09 8020 >24,0
400 60 0,080 0,117 0,08 11681 >24,0
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So gewadhrleisten die FSC®- (Forest Steward-
ship Council® und PEFC™-Zertifikate
eine nachhaltige, umweltgerechte
Nutzung des Rohstoffs Holz.
Die anerkannten Prifsie-
gel des IBR® (Institut flr
Baubiologie Rosenheim)
und die Mitgliedschaft
beim IBU (Institut f(ir Bauen
und Umwelt eV.) bestétigen
den STEICO Produkten, dass
sie baubiologisch unbe-
denklich sind und gleichzei-
tig den Schutz der Umwelt
sicherstellen. Auch bei unabhan-
dauerhaft gesunden Wohnklima bei, gigen Untersuchungen wie denen des
das nicht nur Allergiker zu schatzen wissen. OKO-TEST Verlags schneiden STEICO Produkte
Ob Konstruktionsmaterialien oder Ddmmstoffe: regelmafig mit ,sehr gut” ab. So bietet STEICO Sicher-
STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener Qualitatssiegel. heit und Qualitat fir Generationen.

80% unseres Lebens verbringen wir

in geschlossenen Raumen. Aber ist uns
auch immer bewusst, mit was wir uns
hier umgeben? STEICO hat sich die
Aufgabe gestellt, Bauprodukte
zu entwickeln, die die
Bedrfnisse von Mensch
und Natur in Einklang
bringen. So bestehen
unsere Produkte aus
nachwachsenden Roh-
stoffen ohne bedenkliche
Zusatze. Sie helfen, den
Energieverbrauch zu senken
und tragen wesentlich zu einem

Das naturliche Damm- und Konstruktionssystem fur
Sanierung und Neubau — Dach, Decke, Wand und Boden.

Nachwachsende Hervorragender Exzellenter Spart Energie
Rohstoffe ohne Kalteschutz sommerlicher und steigert den
schadliche im Winter Hitzeschutz Gebaudewert
Zusatze

Regensichernd Guter Erhebliche Umwelt-

und diffusions- Brandschutz Verbesserung freundlich und
offen des Schall- recycelbar

schutzes

Leichte und Der Dammstoff Strenge Aufeinander
angenehme fur Wohn- Qualitats- abgestimmtes
Verarbeitung gesundheit kontrolle D&mm- und

Konstruktions-
system

") @ OKGTEST
STEICO zel/
PEFC \ Hﬂ\ﬂzstll'—;lnhhsdammung AU Qualitits.
PEFCI04-31-2550 Institut Ban
wiUnedish ad  [sehrgut|  PREMIUM mansgement
" ‘,;;"’E,;. WPA NRW.00362 Psihaus Insitul Ausgabe 08/2017 PARTNER :
Das Zeichen flir npeficde
verantwortungsvolle
Ihr STEICO Partner
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